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1) Portée de l’accréditation de type A (fixe) 

2) Portée de l’accréditation de type B (flexible) 

3) Portée de l’accréditation de type C (flexible) 

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741 

 

  

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2017 

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2018 

  

LaboTech Sàrl 
Laboratoire d’essais 
pour la construction 
Route des Jeunes 91 
1212 Grand-Lancy 

Responsable : M. Jonathan Di Piazza  

Responsable SM : M. Kurdy Passevant 

Téléphone : +41 22 300 67 25 

E-Mail : info@labotechsarl.ch 

Première accréditation : 14.08.2018 

Accréditation actuelle : 14.08.2023 au 13.08.2028 

Registre voir : www.sas.admin.ch  
(Organismes accrédités) 

 

 

Portée de l’accréditation dès le 14.08.2023 

 

Laboratoire d’essais pour les bétons durcis et les structures et éléments en béton 
 

Produits, matériaux, domaine Principe de mesure 2) 

(caractéristiques, étendue 
de mesure, genres d’essais) 

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales 
et internationales, 
méthodes internes) 

Béton (durci) Détermination de la résistance à la 
compression sur cubes selon la 
norme : Forme, dimensions et 
autres exigences relatives aux 
éprouvettes et aux moules 

SN EN 12390-1 resp.  
SIA 262.251 

 Résistance à la compression des 
éprouvettes 

SN EN 12390-3 resp.  
SIA 262.253  

 Détermination de la masse volu-
mique du béton durci 

SN EN 12390-7 resp.  
SIA 262.257  

Structures et éléments en béton Prélèvement, examen et essais en 
compression de carottes de béton 
dans les structures 

SN EN 12504-1 resp.  
SIA 262.213 
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